ECVET Vyroba

Jednotka P

Hlinéné stavitelstvi Vepfovice, CEB, vytlatované cihly
U&ebni vystupy Urovné 3+4
ZNALOSTI DOVEDNOSTI

- Techniky a tradice zdéni z nepalené hliny

- Typy a charakteristiky cihel / blokd

- Odpovidajici zasady spravné praxe a platné normy
- Testy a vysledky zkousek

- Podminky pouZiti rdiznych druh( cihel

- Postupy tvarovani, lisovani a protlaceni
- ZpUlsoby vyroby
- Naradi, stroje a vybaveni:
o Materidly pro formy (dfevéné, kovové, jiné)
o  Kritéria vybéru vhodného vybaveni (formy, lisy,
regaly, susarny...)
o Druhy susicich regald/mist pro cihly/bloky
o  Ziskavani materidlu (vyrobci a dodavatelé)

- Vlastnosti jilu, hliny, smési a vhodnych pfimési
- Suseni a tvrdnuti

- Metody skladovani

- Kontrola kvality v kazdém kroku

- Zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi

Vyrobni linka

Tvarovani: pouziti riznych metod pro pfipravu forem,
plnéni, vyjmuti
Tvrdnuti a schnuti
o Vytvofeni podminek pro tvrdnuti a schnuti dle
druhu cihel a podminek na stavenisti
o Pouziti vhodnych stinéni / kryt( / regdll
k podpore schnuti a tvrdnuti
Pfiprava cihel a blokd k prepravé a dodavce
Realizovat vnitfni kontrolu kvality
Oznacovat typy cihel a identifikovat rlizné Sarze
Vykondavat vnéjsi kontrolu kvality a v pfipadé potreby
laboratorni zkousky

Udriba

Cistit a udrzovat formy, stroje a vybaveni

Planovani a organizace

Cist vykresy, vypisy a rozpocty

Rozumét vysledkim testl

Spocitat mnoZstvi smési a zvladnout objednavky
Navrhnout a vyrobit jednoduché formy

Pripravit a zfidit plochy pro tvarovani, tvrdnuti, suseni a
skladovani
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KOMPETENCE Uroven 3

Rozhodovaci proces
- Vybér forem (ru¢nich nebo mechanickych)

Planovani a organizovani vlastni prace
- S pomoci dané smési a vybaveni naplanovat a zorganizovat kazdy krok vyroby dle definovaného poradi cihel nebo blokd
(vlhky nebo plasticky postup)

Provadéni, kontrola kvality a koordinace v ramci tymu
- Pracovat v souladu s harmonogramem praci, pfizplisobit je vSeobecnému postupu praci na stavenisti, instruovat
pracovniky urovné 1 a 2 v ramci tymu
- Kontrolovat zda vSechny kroky splfiuji specifikace a plan
- Rozpoznat problémy a hlasit je
- Realizovat kontrolu kvality vlastni prace béhem tvarovani, tvrdnuti, suseni a skladovani az po dodavku:
o Ridit a kontrolovat proces vyroby (vyplri)
o Kontrolovat obsah vlhkosti (smrsténi a rozméry)
o Ridit proces schnuti (barva, povrchové suseni)

Komunikace mimo tym
- Styk s dalsimi femesly o podminkach poutZiti, skladovani a transportu

KOMPETENCE Uroven 4

Rozhodovaci proces
- Vybér strojl a vybaveni

Planovani a organizovani prace tymu
- Planovat a organizovat vsechny kroky vyroby

Provadéni, kontrola kvality a koordinace v ramci tymu

- Dohlizet a koordinovat na celou praci tymu hlinara dle specifikaci a planu

- Hlasit kvalitu smési a postup vyroby

Rozpoznat zavazné problémy a zasahnout

Zavést kontrolu kvality béhem tvarovani, tvrdnuti, schnuti a skladovani az po dodavku

Komunikace mimo tym

- Styk s dozorem a projektantem

- Styk s dalsimi femesly a odborniky, koordinovat a radit hlinéné prace v ramci hlavniho harmonogramu
- Styk s dalsimi femesly o podminkach poutziti, skladovani a transportu
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ECVET
Hlinéné stavitelstvi

Veprovice, CEB, vytlacované cihly

Vvyrob
yroha Jednotka P

Kritéria a indikatory pro hodnoceni dovednosti Urovné 3+4

Kritéria

Indikatory

Kvalita suchych cihel

Cihly spliuji pozadavky na tvar, velikost a hustotu
Hrany jsou Cisté / ostré, povrch cihle nema praskliny
Odolnost cihel otéru a tlaku souhlasi s poZadavky
SloZeni a barva je homogenni

Vyrobni linka Vyrobni linka je efektivné zorganizovana a pfipravena
- Tvarovani Poskozené nebo zlomené cihly jsou znovupouZity (24dny odpad)
- Tvrdnuti Kontroly kvality jsou provadény ve ¢tyfech krocich
- Schnuti I Ly . . . . ,
(o Cihly jsou chranény pred vodou a padem béhem manipulace, schnuti a
- Skladovani .,
skladovani
Skladovani podporuje schnuti
Vybaveni Formy jsou zvoleny dle:

o Rozmérl
o Materidlu
o Povrchové upravy
o Kvality
Lis, nosice a police jsou vybrany dle podminek na stavenisti a vyrobku

Zajistit, aby standardy prace a material(i souhlasily s odpovidajicimi zasadami praxe a aktualnimi normami.

Unit P L3+4_CZ_150909

http://ecvetearth.hypotheses.org licence CC-BY Learn<Earth

PIRATE project n°528117-LLP-1-2012-1-FR-LEONARDO-LMP



http://ecvetearth.hypotheses.org/

